
鮮明樹脂着色用の諸性質 着色濃度  0.03%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Flavine FN 285 5 0.10 0.23 1.43 0.01 5-6 5 3-4 3-4 4-5 2-3 3-4 5 4 6 5 4-5 4-5 5 4-5 3-4 5 4-5

Flavine FG 125 3 0.84 2.37 6.61 0.90 5 5 3 3 4-5 2 3-4 5 3-4 6 5 4-5 4 5 4 3-4 5 4

Yellow SF-G 214 5 0.31 0.03 0.07 0.01 7 4-5 3 6 4 3 3-4 4-5 4-5 6-7 4 4 7-8 3-4 4 3-4 2-3 4-5

Red SF-4G 268 5 難溶 0.02 0.03 0.01 7 4-5 3 6-7 4 3 4 3-4 4-5 4 4 4-5 8 3-4 4 1-2 2 4-5


